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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ПСК-7.2 —
 способен обобщать и систематизировать информацию, технические данные, проводить
инженерные расчеты по оценке и оптимизации технологий защиты окружающей среды
ПСК-7.4 —
 способен учитывать прочностные и виброакустические особенности техники и
конструкций для обеспечения безопасности при динамических, статических, вибрационных,
акустических нагружениях

Формированию компетенций служит достижение следующих результатов образования:
ПСК-7.2

знания:
основные понятия и методы, механики деформируемого твердого тела, теории упругости,

пластичности и ползучести;
умения:
интерпретировать результаты и делать выводы, использовать физико-математический аппарат

для решения вопросов, возникающих в ходе практического решения задач механики деформируемого
твердого тела, теории упругости, пластичности и ползучести;

навыки:
выбирать адекватные способы и методы решения теоретических, прикладных и

экспериментальных задач механики деформируемого твердого тела, теории упругости, пластичности и
ползучести.
ПСК-7.4

знания:
основных способов решения задач механики деформируемого твердого тела, теории упругости,

пластичности и ползучести, используемых для обеспечения прочности и безопасности различных видов
техники и конструкций при динамических, статических и вибрационных нагружениях с учетом
особенностей их геометрии и механических свойств материалов;

умения:
интерпретировать результаты и делать выводы, использовать физико-математический аппарат

для решения задач механики деформируемого твердого тела, теории упругости, пластичности и
ползучести, используемых для обеспечения прочности и безопасности различных видов техники и
конструкций при динамических, статических и вибрационных нагружениях с учетом особенностей их
геометрии и механических свойств материалов;

навыки:
выбирать адекватные способы и методы решения теоретических, прикладных и

экспериментальных задач механики деформируемого твердого тела, теории упругости, пластичности и
ползучести, используемых для обеспечения прочности и безопасности различных видов техники и
конструкций при динамических, статических и вибрационных нагружениях с учетом особенностей их
геометрии и механических свойств материалов.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ, ПЛАСТИЧНОСТИ И ПОЛЗУЧЕСТИ
является
дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы
подготовки по
направлению 15.03.03 Прикладная механика.

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин:
 ВЫСШАЯ
МАТЕМАТИКА, СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

Содержание дисциплины является основой для освоения дисциплин:
 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
МЕХАНИКА В ЗАДАЧАХ РАЗРУШЕНИЯ, МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ТЕОРИИ ПРОЧНОСТИ, СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА МАШИН.

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины:

ОПК-1 — способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
ОПК-11 — Способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-математический аппарат и
современные компьютерные технологии
ПСК-7.5 — способен проводить расчетные работы для обеспечения прочности авиационных
конструкций и безопасности ЛА
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины

Наименование разделов и дидактических единиц

Аудиторные занятия

в контактной форме

3 5
Раздел 1. Основные уравнения линейной теории упругости. Введение.
Теория напряжений. Статические уравнения равновесия.
Теория деформаций и
перемещений. Геометрические уравнения. Уравнения неразрывности.
Физические уравнения. Потенциальная энергия упругой деформации.

14 5 3 2 9 11 12

3 5

Раздел 2. Постановка задачи теории упругости и пути её решения. Плоская
задача теории упругости. Решение в перемещениях и напряжениях. Прямой и
обратный методы решения. Смешанные способы решения. Общие теоремы
теории упругости.
Плоская задача в прямоугольной декартовой системе
координат Плоская задача в полярных координатах Осесимметричная задача.

14 5 3 2 9 15 20

3 5

Раздел 3. Напряженно-деформированное состояние (НДС) при пластичном
поведении материала. Механизм образования пластических деформаций .
Параметры НДС в теории пластичности (ТП). Пластическое поведение
материалов. Условная и истинная диаграммы растяжения..Расчетные
аппроксимации поведения материала в пластическом состоянии.

16 4 2 2 12 20 12

3 5
Раздел 4. Условие начала пластичности. Поверхность пластичности.
Критерии начала пластической деформации.. Гипотезы Треска, Мизеса,
Ишлинского. Условие развития пластичности с учетом упрочнения материала.
Изотропное, кинематическое и смешанное упрочнение.

15 4 2 2 11 15 12

3 5
Раздел 5. Теории пластичности. Теории пластичности. Постулат Друкера.
Ассоциированный закон течения. Простое и сложное нагружение. Теорема
Ильюшина. Деформационная теория пластичности. Теория течения.

15 4 2 2 11 12 12

3 5 Раздел 6. Инженерные задачи теории пластичности. Упруго-пластическое
кручение стержней. Расчет толстостенной трубы под давлением. 16 5 2 3 11 12 12

3 5

Раздел 7. Теория ползучести. Понятие о ползучести. Диаграмма видов
ползучести. Виды ползучести. Релаксация напряжений.
Проведение испытаний
на ползучесть. Характеристики сопротивления ползучести (жаропрочности).
Пути повышения жаропрочности металлов и сплавов. Математические модели
ползучести. Технические теории ползучести. Длительная прочность,
коэффициент запаса, предел ползучести.

18 7 3 4 11 15 20

Всего за 5 семестр 108 34 17 17 74 100 100
Всего по дисциплине 108 34 17 17 74 100 100

3.2. Аудиторный практикум

№

п/п

Номер и наименование
раздела дисциплины Тема практического занятия

Объем,
ауд.

часов

1 Раздел 1. Основные уравнения
линейной теории упругости.

Расчет инвариантов напряженного состояния в точке.
Потенциальная энергия упругой деформации и
изменение объема в рассматриваемой точке.

2

2

Раздел 2. Постановка задачи
теории упругости и пути её
решения. Плоская задача
теории упругости.

Применение функции напряжений при анализе НДС. 2

3

Раздел 3. Напряженно-
деформированное состояние
(НДС) при пластичном
поведении материала.

Условная и истинная диаграммы растяжения.
Физические модели упрочнения материала 2

4 Раздел 4. Условие начала
пластичности.

Численное моделирование поведения плоской детали
при упруго-пластичном поведении материала.
Временное сопротивление. Истинное сопротивление

2

5 Раздел 5. Теории
пластичности.

Соотношения теорий пластичности. Упруго-
пластическое кручение стержней 2

6 Раздел 6. Инженерные задачи
теории пластичности.

Расчет толстостенной трубы под давлением. Решение
прикладных задач обработки металлов давлением. 3

7 Раздел 7. Теория ползучести. Проведение испытаний на ползучесть. Виды
ползучести. Диаграмма видов ползучести.
Расчет

4
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длительной прочности, выбор коэффициента запаса,
определение предела ползучести.

Всего за 5 семестр 17

3.3. Самостоятельная работа студента (СРС)

№

п/п

Номер и
наименование

раздела дисциплины
Содержание учебного задания Объем,

часов

1
Раздел 1. Основные
уравнения линейной
теории упругости.

Изучение предусмотренных программой дидактических единиц
по конспектам лекций и рекомендуемой литературе. 9

2
Раздел 2. Постановка
задачи теории
упругости и пути её
решения. Плоская
задача теории
упругости.

Изучение предусмотренных программой дидактических единиц
по конспектам лекций и рекомендуемой литературе 5

3 Выполнение, оформление полученных результатов, защита ДЗ 4

4

Раздел 3.
Напряженно-
деформированное
состояние (НДС) при
пластичном
поведении материала.

Изучение предусмотренных программой дидактических единиц
по конспектам лекций и рекомендуемой литературе 12

5 Раздел 4. Условие
начала пластичности.

Изучение предусмотренных программой дидактических единиц
по конспектам лекций и рекомендуемой литературе 11

6 Раздел 5. Теории
пластичности.

Изучение предусмотренных программой дидактических единиц
по конспектам лекций и рекомендуемой литературе 11

7
Раздел 6. Инженерные
задачи теории
пластичности.

Изучение предусмотренных программой дидактических единиц
по конспектам лекций и рекомендуемой литературе 11

8 Раздел 7. Теория
ползучести.

Диаграмма видов ползучести. Виды ползучести. Релаксация
напряжений. Проведение испытаний на ползучесть.
Характеристики сопротивления ползучести (жаропрочности).
Пути повышения жаропрочности металлов и сплавов.
Математические модели ползучести. Технические теории
ползучести.

11

Всего за 5 семестр 74

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

СЕМЕСТР НЕДЕЛИ СЕМЕСТРА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 ТекК ДР ДР ТекК ТекК ДР диф. зач.

Условные обозначения:
ДР – диагностическая работа;
ТекК – вопросы для текущего контроля;
диф. зач. – дифференцированный зачет.

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература по дисциплине:

1. В. А. Санников, Л. А. Флоренский, С. П. Яковлев ; ред. В. А. Санников ; БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д. Ф. Устинова.
Теория упругости. Ч. 1 Основные соотношения и методы расчёта.
БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова,
2016,
эл. рес.

2. Е. Г. Макаров.
. Теория пластичности и ползучести.
СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова,
2018,
эл. рес.

3. Е. Г. Макаров.
. Теория пластичности и ползучести.
СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова,
2018,
63 экз.

4. Н. И. Безухов.
. Основы теории упругости, пластичности и ползучести.
М.: Высшая школа,
1968,
40 экз.

5.2. Дополнительная литература по дисциплине:

не требуется.

5.3. Периодические издания:

не требуются.

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины, электронные библиотечные системы:

1. http://library.voenmeh.ru/ — Фундаментальная библиотека БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

Современные профессиональные базы данных:

1. https://rusneb.ru – Национальная электронная библиотека (НЭБ);
2. https://cyberleninka.ru/ - Научная электронная библиотека «Киберленинка»;

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library - Полнотекстовая электронная библиотека Российского фонда
фундаментальных исследований.

Информационные справочные системы:

1. Техэксперт – Информационный портал технического регулирования: Нормы, правила, стандарты
РФ;

2. http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=457 - БД ГОСТов
собственной генерации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова;

3. http://www.consultant.ru/- КонсультантПлюс- информационный портал правовой информации.

5.5. Программное обеспечение:

не требуется.

5.6. Информационные технологии:

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС Moodle БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционные занятия:
специализированные требования по оборудованию отсутствуют; аудитория с посадочными
местами по количеству студентов; доска.

6.2. Практические занятия:
специализированные требования по оборудованию отсутствуют; аудитория с посадочными
местами по количеству студентов; доска.

6.3. Прочее:
1. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
2. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные

для работы в электронной образовательной среде.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ, ПЛАСТИЧНОСТИ И ПОЛЗУЧЕСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ, ПЛАСТИЧНОСТИ И ПОЛЗУЧЕСТИ
 является
дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы
подготовки по
направлению 15.03.03 Прикладная механика. Дисциплина реализуется на факультете Е
Оружие и системы вооружения
 БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е7 МЕХАНИКА
ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-7.2
 способен обобщать и систематизировать информацию, технические данные, проводить
инженерные расчеты по оценке и оптимизации технологий защиты окружающей среды;
ПСК-7.4
 способен учитывать прочностные и виброакустические особенности техники и конструкций
для обеспечения безопасности при динамических, статических, вибрационных, акустических
нагружениях.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом НДС конструкций при
упругом и пластическом поведении материалов, а также при ползучести.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
 Программой дисциплины
предусмотрены
 лекционные занятия (17 ч.),
 практические занятия (17 ч.),
 самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины

ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ, ПЛАСТИЧНОСТИ И ПОЛЗУЧЕСТИ

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Рекомендации по освоению дисциплины для студента

Трудоемкость освоения дисциплины составляет
108 ч., из них
34 ч. аудиторных занятий,
и 74 ч.,
отведенных на самостоятельную работу студента.

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и
разделам дисциплины приведены в таблице.

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о текущем,
рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Формы контроля и критерии оценивания приведены в приложении 3 к Рабочей программе.

Наименование работы Рекомендуемая литература Трудоемкость,
час. 

Раздел 1. Основные уравнения линейной теории упругости.

Изучение предусмотренных программой
дидактических единиц по конспектам лекций и
рекомендуемой литературе.

В. А. Санников, Л. А. Флоренский, С.
П. Яковлев ; ред. В. А. Санников ;

БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф.
Устинова. Теория упругости. Ч. 1
Основные соотношения и методы

расчёта: БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф.
Устинова, 2016 (1-3)

Н. И. Безухов. . Основы теории
упругости, пластичности и

ползучести: М.: Высшая школа, 1968
(1-4)

9

Итого по разделу 1 9
Раздел 2. Постановка задачи теории упругости и пути её решения. Плоская задача теории

упругости.

Изучение предусмотренных программой
дидактических единиц по конспектам лекций и
рекомендуемой литературе

Н. И. Безухов. . Основы теории
упругости, пластичности и

ползучести: М.: Высшая школа, 1968
(3-5)

В. А. Санников, Л. А. Флоренский, С.
П. Яковлев ; ред. В. А. Санников ;

БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф.
Устинова. Теория упругости. Ч. 1
Основные соотношения и методы

расчёта: БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф.
Устинова, 2016 (3-7)

5

Выполнение, оформление полученных
результатов, защита ДЗ 4

Итого по разделу 2 9
Раздел 3. Напряженно-деформированное состояние (НДС) при пластичном поведении материала.

Изучение предусмотренных программой
дидактических единиц по конспектам лекций и
рекомендуемой литературе

Е. Г. Макаров. . Теория пластичности
и ползучести: СПб.БГТУ

"ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова,
2018 (1-3)

12

Итого по разделу 3 12
Раздел 4. Условие начала пластичности.

Изучение предусмотренных программой
дидактических единиц по конспектам лекций и
рекомендуемой литературе

Е. Г. Макаров. . Теория пластичности
и ползучести: СПб.БГТУ

"ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова,
2018 (3-5)

11

Итого по разделу 4 11
Раздел 5. Теории пластичности.
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Изучение предусмотренных программой
дидактических единиц по конспектам лекций и
рекомендуемой литературе

Е. Г. Макаров. . Теория пластичности
и ползучести: СПб.БГТУ

"ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова,
2018 (5-7)

11

Итого по разделу 5 11
Раздел 6. Инженерные задачи теории пластичности.

Изучение предусмотренных программой
дидактических единиц по конспектам лекций и
рекомендуемой литературе

Е. Г. Макаров. . Теория пластичности
и ползучести: СПб.БГТУ

"ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова,
2018 (6-9)

11

Итого по разделу 6 11
Раздел 7. Теория ползучести.

Диаграмма видов ползучести. Виды ползучести.
Релаксация напряжений. Проведение испытаний
на ползучесть. Характеристики сопротивления
ползучести (жаропрочности). Пути повышения
жаропрочности металлов и сплавов.
Математические модели ползучести.
Технические теории ползучести.

Е. Г. Макаров. . Теория пластичности
и ползучести: СПб.БГТУ

"ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова,
2018 (5-9)

11

Итого по разделу 7 11
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины

ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ, ПЛАСТИЧНОСТИ И ПОЛЗУЧЕСТИ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной дисциплине, включают
в себя:

диагностическая работа
вопросы для текущего контроля;
дифференцированный зачет.

Критерии оценивания

Диагностическая работа
Диагностическая работа проводится в форме теста в ЭИОС Moodle:

при правильном ответе менее чем на 60% вопросов - не аттестация;
при правильном ответе на 60% вопросов и более - аттестация.

Вопросы для текущего контроля
Тестовые вопросы размещены в УМК дисциплины

Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет проходит в тестовой форме и включает в себя ответы на

теоретические вопросы (25 шт.). Каждый верный ответ оценивается в 4 балла. Оценка складывается по
количеству баллов, полученных за ответы на тестовые вопросы.
Перевод балльной шкалы в традиционную систему оценивания
Баллы	Оценка по нормативной шкале
85 - 100	"отлично"
75 – 84	"хорошо"
51 - 74	"удовлетворительно"
менее 51 "неудовлетворительно"
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Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов и
дидактических единиц

Аудиторные
занятия в

контактной
форме

3 5 Раздел 1. Основные уравнения
линейной теории упругости. 14 5 3 2 9 11 12

Вопросы
для

текущего
контроля

3 5
Раздел 2. Постановка задачи теории
упругости и пути её решения.
Плоская задача теории упругости.

14 5 3 2 9 15 20

Вопросы
для

текущего
контроля

3 5

Раздел 3. Напряженно-
деформированное состояние (НДС)
при пластичном поведении
материала.

16 4 2 2 12 20 12

Вопросы
для

текущего
контроля

3 5 Раздел 4. Условие начала
пластичности. 15 4 2 2 11 15 12

Вопросы
для

текущего
контроля

3 5 Раздел 5. Теории пластичности. 15 4 2 2 11 12 12

Вопросы
для

текущего
контроля

3 5 Раздел 6. Инженерные задачи
теории пластичности. 16 5 2 3 11 12 12

Вопросы
для

текущего
контроля

3 5 Раздел 7. Теория ползучести. 18 7 3 4 11 15 20

Вопросы
для

текущего
контроля

Всего за 5 семестр 108 34 17 17 74 100 100
Всего по дисциплине 108 34 17 17 74 100 100
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Критерии оценивания

ПСК-7.2
Вопросы открытого типа:

№ 1 Дифференциальное уравнение чистого кручения имеет … порядок
№ 2 При плоской деформации обязательно выполняется условие равенства нулю  … ,

направленной вдоль одной из координатных осей.
№ 3 При плоском напряженном состоянии обязательно выполняется условие равенства

нулю  … , направленной вдоль одной из координатных осей.
№ 4 Имеется кольцо, нагруженное равномерным давлением на внутреннем радиусе

(задача Ламэ). Максимальные напряжения при увеличении внешнего радиуса
будут… до определенного значения

№ 5 В пластине имеется эллиптическое отверстие малого размера. Коэффициент
концентрации напряжений будет самым большим при направлении
растягивающих усилий вдоль меньшей ... 

№ 6 Дифференциальное уравнение плоской задачи теории упругости имеет ... порядок
№ 7 Зависимости Коши - это связь между деформациями и …
№ 8 Закон Гука - это связь между деформациями и …
№ 9 Коэффициент концентрации напряжений у малого круглого отверстия при сжатии /

растяжении пластины в одном направлении равен…
№ 10 Функция напряжений в плоской задаче теории упругости представляет собой

функцию координат x и y, удовлетворяющую ... уравнению и граничным условиям
этой задачи
Вопросы закрытого типа:

№ 1 Основными допущениями линейной теории упругости являются:

сплошность материала,

линейная упругость материала,

пренебрежение эффектом Баушингера (различием пределов текучести при
растяжении и сжатии),

однородность материала
№ 2 Для несжимаемого материала выполняются условия:

относительное изменение объема θ=0, либо коэффициент Пуассона μ=0,5;

относительное изменение объема θ стремится к постоянной величине и
коэффициент Пуассона стремится к нулю,

относительное изменение объема θ стремится к постоянной величине и
коэффициент Пуассона стремится к постоянной величине,

коэффициент Пуассона μ = 0,3.
№ 3 Упругие свойства изотропного материала могут быть полно охарактеризованы

следующими независимыми упругими постоянными:

одной постоянной - модулем Юнга E;

двумя независимыми постоянными: модулем Юнга E и коэффициентом Пуассона
μ, либо модулем Юнга E и модулем сдвига G;

тремя независимыми постоянными: модулем Юнга E, постоянной Ламе λ и
коэффициентом Пуассона μ;

четырьмя независимыми постоянными: модулем Юнга E, модулем сдвига G,
постоянной Ламе λ и коэффициентом Пуассона μ.

№ 4 Симметрия тензора напряжений относительно главной диагонали связана с
выполнением следующего физического закона:

закона Гука,
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закона парности касательных напряжений,

третьего закона Ньютона,

принципа независимости действия сил, или принципа супер-

позиции,
№ 5 Октаэдрические площадки по отношению к главным осям расположены:

под углом 45°,

равнонаклонно,

под углом 60°,

перпендикулярно.
№ 6 Алгебраические величины главных напряжений принято располагать:

в порядке возрастания;

в порядке убывания;

в том порядке, в котором они определены расчетом;

в произвольном порядке
№ 7 В главных осях тензор напряжений будет:

симметричным тензором,

диагональным тензором 

единичным тензором,

тензором, все элементы которого тождественно равны нулю
№ 8 Наибольшие касательные напряжения действуют на площадках, расположенных

по отношению к главным площадкам под углом:

arccos(1/ 3) = 54,7°;

30°;

45°;

60°,
№ 9 Алгебраическое уравнение для нахождения главных напряжений имеет степень:

1

2

3

4.
№ 10 Являются ли коэффициенты алгебраического уравнения для нахождения главных

напряжений инвариантами в данной точке упругого тела?

да;

нет;

не все;

не всегда
ПСК-7.4

Вопросы открытого типа:



17 23782

№ 1 Обобщенная диаграмма деформирования строится в координатах интенсивность
деформаций - …

№ 2 Деформационная теория пластичности справедлива лишь для случая …
нагружения

№ 3 Ползучестью металлов и изделий из них называется явление непрерывной
деформации под действием напряжений c величинами, сохраняющими во времени
…  

№ 4 После снятия напряжений в образце имеются остаточные деформации, вызванные
ползучестью материала. С течением времени эти деформации уменьшаются. Это
явление называется …

№ 5 При наличии ползучести в условиях постоянства деформаций напряжения с
течением времени уменьшаются, стремясь к некоторому конечному пределу. Это
явление называется …

№ 6 Кривые ползучести представляют собой зависимости деформации (удлинения) от
времени при … уровнях напряжений и температуры.

№ 7 Кривая установившейся ползучести отличается от кривой неустановившейся
ползучести наличием участка с скоростью ползучести, величина которой во
времени равна …

№ 8 Скорость диффузионной ползучести очень сильно зависит от размера зерна
металлического сплава. Чем больше размер зерна, тем скорость диффузионной
ползучести …

№ 9 Предел ползучести – это … , при действии которого скорость или деформация
ползучести при определенной температуре не превысят заданной величины.

№ 10 Образцы для испытаний на ползучесть похожи на образцы, испытываемые на
статическое растяжение для получения зависимости между напряжениями и
деформациями. Отличия заключаются в общей длине образцов.  Образцы для
испытаний на ползучесть более …
Вопросы закрытого типа:

№ 1 Основными допущениями теории пластичности и ползучести являются:

сплошность материала,

линейная упругость материала,

пренебрежение эффектом Баушингера (различием пределов текучести при
циклическом растяжении и сжатии),

однородность материала.
№ 2 Для несжимаемого материала выполняются условия:

относительное изменение объема θ=0, либо коэффициент Пуассона μ=0,5;

относительное изменение объема θ стремится к постоянной величине и
коэффициент Пуассона стремится к нулю,

относительное изменение объема θ стремится к постоянной величине и
коэффициент Пуассона стремится к постоянной величине,

коэффициент Пуассона μ = 0,3.
№ 3 Симметрия тензора напряжений относительно главной диагонали связана с

выполнением следующего физического закона:

а) закона Гука,

б) закона парности касательных напряжений,

в) третьего закона Ньютона,

г) принципа независимости действия сил, или принципа суперпозиции.
№ 4 В главных осях тензор напряжений будет:

симметричным тензором,
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диагональным тензором,

единичным тензором,

тензором, все элементы на главной диагонали которого тождественно равны нулю
№ 5 Для определения изменения объема тела достаточно располагать тензором:

напряжений,

деформаций,

шаровым тензором деформаций,

тензором-девиатором деформаций, либо тензором-девиатором напряжений.
№ 6 Условия, устанавливающие равновесие между напряжением и

внешним давлением (в дифференциальной форме) называются:

условиями сплошности,

краевыми условиями,

силовыми граничными условиями,

кинематическими граничными условиями.
№ 7 В расчетах упругопластического деформирования кривую диаграммы растяжения

материала заменяют совокупностью прямых линий. При этом из полученных
таким образом упрощенных моделей материала возможностью описания линейно-
упругого деформирования материала обладают следующие диаграммы
растяжения:

идеального упругопластического тела,

идеального жесткопластического тела,

упругопластического тела с упрочнением,

жесткопластического тела с упрочнением.
№ 8 Теория течения для изотропного тела основана на следующих допущениях:

нагружение является простым,

объемное деформирование является упругим,

компоненты девиатора приращения пластических деформаций прямо
пропорциональны компонентам девиатора напряжений,

при нагрузке интенсивность напряжений является функцией пластической
деформации, накопленной в процессе нагружения.

№ 9 Условие наступления текучести при объемном напряженном состоянии в
рассматриваемой точке можно выразить следующим образом:

разность между наибольшим и наименьшим главными напряжениями достигла
предела текучести материала при одноосном растяжении,

сумма наибольшего и наименьшего главных напряжений достигла предела
текучести материала при одноосном растяжении,

интенсивность пластических деформаций достигла предельной величины, при
которой происходит разрушение образца при его одноосном растяжении,

интенсивность напряжения достигла предела текучести материала при одноосном
растяжении 

№ 10 В деформационной теории пластичности справедливы следующие положения:
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направления осей девиаторов напряжений и деформаций не совпадают в процессе
упругопластического деформирования,

компоненты девиаторов напряжений и деформаций пропорциональны на каждом
шаге нагружения,

объемное деформирование является упругим, пропорциональным среднему
давлению,

компоненты девиатора приращения пластических деформаций не зависят от
компонент девиатора напряжений.


